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Richtanalyse / Chemical Analysis (in %)

C Si Mn P CrS

Austenitisierungstemperatur / Austenitizing Temperature:

Abschreckmedium / Quenching Medium:

Anlassen / Annealing (Tempering):
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Wärmebehandlung / Heat Treatment

VMo

--

1.2703 mod. / 72NiCrMo4-2

AISI 8670 / SKS 5

BE86

Low Alloy Tool Steel

850-890°C / 1560-1635°F

Öl / Oil
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Liefermöglichkeiten / Delivery Options
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